
Korrosion an den Alu-Zierleisten
Beitrag von „Goka“ vom 31. März 2016 um 16:56

Hallo Zusammen,

nach den Bildern zu urteilen sieht es für mich so aus, dass bei der Teileherstellung "etwas
daneben gegangen ist". Scheibenreiniger dürfte nur eine Ausrede sein. Warum treten die Fehler
nur auf der unteren Linie auf, und zumeist in einer Regelmäßigkeit? Deshalb eher Teile
Fertigung / Beschichtung. Sonst müssten die Fehler überall sein. Aluminium hält doch einiges
aus.

Gruss Volker

.

1https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/21608-korrosion-an-den-alu-zierleisten/?postID=281161#post281161
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