Knetmasse hartet nicht

Beitrag von ,,Basti46120“ vom 18. April 2021 um 17:48

Hallo!

Ich habe im Schweller eine kleine Roststelle entdeckt, diese mit einem Winkelschleifer
groRflachig abgeschliffen. Da die Flache aber nur 1x1 cm klein war, entschied ich mich gegen
Schweil3en, jedoch fur die Stahl Knetmasse, welche ich schon seit langer Zeit kenne und womit
ich bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht habe.

Ich hab dies also geknetet, davor und danach die umliegenden Flachen mit Rostumwandler und
Grundierung behandelt, damit das restliche, abgeschliffene Metall auch weiterhin gut geschutzt
bleibt.

Nun ist es aber so, dass die Knetmasse nicht wirklich hartet, sondern so zah ist wie langer
getrockneter Kaugummi.

War der Rost umwandler der Fehler? Soll ich alles nochmal weggeben an Knetmasse, neu
machen und ohne Rost umwandler ein paar Stunden ausharten lassen?

Habt ihr damit schon Erfahrungen gesammelt? Normalerweise ist die Knetmasse in 30 min total
hart geworden ...

Liebe GruRe.
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